THERMO (Mindest- und Maximalemission) dargestellten CO2-Emissionen bei Herstellung der Dammstoffe ermitteln sich
NATUR aus dem Energieverbrauch in kWh/m3 multipliziert mit diesem Wert.
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Bei der Herstellung einer kWh Energie werden in Deutschland durchschnittlich
S c c 3Ips 0,645 kg CO2 emittiert (Quelle: Umweltbundesamt, “Climate Change Bericht
CO2 Emission bei der Herstellung eines m* Dammstoffs 8/08", CO2-Emission je hergestellter kWh im deutschen Energiemix). Die hier
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Quelle: www.waermedaemmstoffe.com



