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unterschieden nach Rohstoffen: mineralisch (blau), nachwachsend (griin), organisch- synthetisch
(gelb), mineralisch- synthetisch (rot), Verbundmaterialien (violett)

Calciumsilikat 065 _—
Aerogel-Matten 014 —
Schaumglas 040 |—
SLS20-Einblasddammung 035 —
Mineralschaumplatte 042 —
Bléhperlit- Schiittddmmung 050 —
Holzweichfaserplatte 040 I
Zelluloseplatte 040 |——m
Zellulose 040
Hanffasermatte 040 _
Neptunballfaser- Einblasdammung 045 -
Jutematte 038 -
==
|

Holzfaser- Einblasddmmung 040
Polyurethan-Ortschaum 030
XPS-Platten 033 |
EPS-Platte 035

|
|
Polyestermatte 040 |
Polyurethan-Platten 023 |
Glaswollmatte 035 EEG———————
Steinwollplatte 035 |
Steinwolle- Einblasddmmung 038 _
Steinwollmatte 035  EEEG——
Glaswolle- Einblasddmmung 035 E—— ‘
|

Vakuumdammung 007
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